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บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกด้วยเทคนิคการใช้
แม่พิมพ์ และทดลองสร้างแม่พิมพ์ผ้าบาติกด้วยกระดาษ จากนั้นนำแม่พิมพ์ที่ได้ไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผ้าบาติก เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเฉพาะการใช้แม่พิมพ์ในการสร้าง
ลวดลายผ้าบาติก ทดลองสร้างแม่พิมพ์ผ้าบาติกด้วยกระดาษที่มีความหนาขนาดต่าง ๆ และสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากแม่พิมพ์กระดาษที่ได้ทดลองจากงานวิจัย  ผลการศึกษา พบว่า 1) วัสดุประเภท
โลหะและไม้เป็นวัสดุที่นิยมนำมาทำเป็นแม่พิมพ์มากที่สุด แต่มีราคาสูงและมีกระบวนการผลิตที่ยุ ่งยาก
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง นอกจากนี้ยังพบว่ามีวัสดุอื่น ๆ ที่นำมาใช้ทำแม่พิมพ์บาติก คือ พลาสติก ABS 
และกระดาษ 2) แม่พิมพ์กระดาษท่ีมีความเหมาะสมสำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกในครั้งนี้ คือ 
แม่พิมพ์ที่ผลิตจากกระดาษที่มีความหนา 200 แกรม สามารถดัดเป็นเส้นตามลวดลายที่ออกแบบได้ดีที่สุด 
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากแม่พิมพ์กระดาษในครั้งนี้ สามารถสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หมอน  
บาติก 1 ชุดประกอบด้วย หมอน ทั้งหมด 3 ชิ้น 
คำสำคัญ: ผ้าบาติก, แม่พิมพ์ผ้าบาติก, แม่พิมพ์กระดาษ  
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Abstract 
The purpose of this article is to study the development of batik fabric products by 

using block techniques and try to create block-printed batik with paper then use the block 
to develop batik products. This research is a developmental research to study the 
development of batik fabric products, specific to the use of molds to create batik patterns, 
try creating batik blocks with paper of various thicknesses and create batik products from 
paper blocks that have been experimented with research.    The study found that 1) Metal 
and wood are the most popular materials used to make blocks, but they are expensive 
and have a complicated production process that requires high expertise. In addition, it was 
found that other materials used to make batik molds are ABS plastic and paper. 2) Paper 
molds that are suitable for creating batik products this time are Molds made from paper 
with a thickness of 200 grams can be bent into lines according to the best designed pattern. 
3) The development of batik fabric products from paper molds this time can create 1 set 
of batik pillows, comprising of 3 pillows.  
Keyword: Batik, block-printed batik, paper block-printed batik   
 
บทนำ 

ผ้าบาติกเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่สร้างสรรค์บนผืนผ้า โดยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศ
อินโดนีเซีย ผ่านประเทศมาเลเซียเข้าสู่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย จึงเป็นที่นิยมใช้และผลิตกัน
มากในเขตจังหวัดภาคใต้ คำว่า “บาติก” (Batik) มาจากภาษาชวา โดยคำว่า Ba อาจมาจาก Ba ซึ่ง
หมายถึง ART หรือมาจากคำว่า Bayok ซึ่งแปลว่ามาก ส่วนคำว่า Tik ตริติก หรือ ตาริกติก มีความหมาย
ว่า เล็กน้อยหรือจุดเล็ก ๆ ดังนั้นคำว่า “บาติก” จึงหมายถึง งานศิลปะบนผืนผ้า ที่มีลวดลายเป็นจุดมาก ๆ 
หรือผ้าที่มีรายละเอียดของลวดลาย แต่หากกล่าวถึง ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจะหมายถึง ผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธี 
การทำให้เกิดลวดลายด้วยการกั้นสีด้วยเทียน หรือ วัสดุอื่นปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี แล้วนำไปแต้ม
ระบายหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2565) ลวดลายบาติก
สร้างสรรค์มาจากความคิด จินตนาการหรือสิ่ งแวดล้อมรอบตัว หรือเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ที่เกิดจากความคิดของผู้สร้างสรรค์ เทคนิคการทำผ้าบาติกมีหลายวิธีการขึ้นอยู่กับความต้องการในการ
สร้างลวดลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์และคุณค่าทางความงาม ซึ่งต้องใช้
ทักษะฝีมือและความประณีต ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกมีราคาค่อนข้างสูง (สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
ไทย, 2559) ถือเป็นสินค้าที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนในเขตจังหวัดภาคใต้มาอย่างยาวนาน และ
ปัจจุบันได้กระจายไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ในทุกภาคของประเทศไทย 
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กระบวนการผลิตผ้าบาติกสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การเขียนด้วยมือและการใช้แม่พิมพ์ ซึ่งการ
ผลิตผ้าบาติกด้วยแม่พิมพ์แบบดั้งเดิมนั้นเป็นการนำแผ่นทองเหลืองขนาดบางมาดัดให้เป็นรูปแบบ 
ลวดลาย ในการทำแม่พิมพ์นั้นจะต้องใช้ความชำนาญและความประณีตมาก ดังนั้นแม่พิมพ์บาติกแต่ละชิ้น
จึงมีราคาค่อนข้างสูง (Kamtorn Kerdthip Namfon Laisatruklai & Jirawat Vongphantuset, 2015) 
ปัจจุบันมีการนำวัสดุชนิดอื่นมาทำเป็นแม่พิมพ์ด้วย เช่น แม่พิมพ์ไม้ เป็นต้น แต่ ก็จะให้ลักษณะของ
ลวดลายที่แตกต่างกันกับแม่พิมพ์โลหะ โดยแม่พิมพ์ไม้จะให้ลวดลายและเส้นที่คมชัดน้อยกว่าแม่พิมพ์
โลหะ (วรสุดา ขวัญสุวรรณ และอภิฤดี อนันตพันธ์, 2564) นอกจากนี้ยังพบว่า มีการใช้แม่พิมพ์จากวัสดุ
อื่น ๆ ด้วย เช่น แม่พิมพ์จากกระดาษ เป็นต้น โดยแม่พิมพ์กระดาษเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้วัสดุกระดาษในการ
สร้างสรรค์ลวดลายแทนการใช้แผ่นโลหะ ลักษณะการสร้างสรรค์ลวดลายสามารถใช้วิธีการตัดและจัดเรียง
ลวดลายในลักษณะที่คล้ายกับการใช้แผ่นโลหะได้ ซึ่งสามารถสร้างเส้นของลวดลายให้มีความเรียบร้อย
และสะอาดตาคล้ายกับลวดลายที่ได้จากแม่พิมพ์โลหะ (S R Hidayat, T B Affanti, A I Josef and D 
Nurcahyanti, 2021) 

จากความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกด้วยเทคนิคการ
ใช้แม่พิมพ์กระดาษ และทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกด้วยเทคนิคการใช้แม่พิมพ์กระดาษ เพ่ือเป็นการ
ทดลองค้นหาวิธีการสร้างสรรค์แม่พิมพ์ผ้าบาติกด้วยวัสดุกระดาษ อันเนื่องมาจากกระดาษเป็นวัสดุที่หาได้
ง่าย ราคาไม่แพง การตัดและการขึ้นรูปในลักษณะต่าง ๆ สามารถทำได้ง่าย ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะทำให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ผ้าบาติกโดยใช้วัสดุกระดาษ และสามารถใช้แม่พิมพ์
กระดาษสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการใช้แม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 
2. เพ่ือทดลองสร้างแม่พิมพ์ผ้าบาติกด้วยวัสดุกระดาษ  
3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากแม่พิมพ์กระดาษ 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

1. กระบวนการผลิตผ้าบาติก    
ผ้าบาติก หมายถึง เป็นผ้าชนิดหนึ่งที่ใช้เทคนิคการวาดเขียนสีให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าขาวโดยใช้

วิธีการกั้นสีที่มีคุณลักษณะคล้ายขี้ผึ้ง (Liquid Wax) อาทิ เทียน ขี้ผึ้ง ยางพารา แป้งเปียก แล้วใช้วิธี การ
แต้ม ระบาย หรือย้อมให้ติดสี (อารีนา อีสามะ และ สายชลี ชัยศาสตร์, 2558) กระบวนการผลิตผ้าบาติก
สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีการหลัก คือ การวาดลวดลายด้วยมือ และการใช้แม่พิมพ์เพื่อสร้างลวดลาย 
วิธีการแรก การวาดลวดลายด้วยมือเป็นกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม โดยจะใช้ปากกาเขียนเทียน หรือ
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จันติ้ง (Canting) เขียนลวดลายเส้นเทียนลงบนผืนผ้าเพื่อเป็นการกั้นสี หรือปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติด 
อีกวิธีการหนึ่งคือการใช้แม่พิมพ์เพ่ือสร้างลวดลาย วิธีการนี้จะใช้แม่พิมพ์ หรือบล็อคพิมพ์ หรือแคป (Cap) 
จุ่มเทียนร้อนแล้วพิมพ์เทียนลงบนผ้าเพื่อสร้างลวดลาย (Kamtorn Kerdthip Namfon Laisatruklai & 
Jirawat Vongphantuset, 2015)  

2. ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติก  
ลวดลายผ้าบาติกเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้เกิดความสวยงามทางศิลปะบนผืนผ้า ซึ่งลวดลายผ้าบาติก

ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะวัฒนธรรม ตามวัฒนธรรมพื้นถิ่นของประเทศนั้น ๆ ที่ผ้าบาติกได้มีการใช้อย่ าง
แพร่หลาย เช่น ศิลปะจากอินเดีย อินโดนีเซีย จีน ฯลฯ หรืออิทธิพลจากศาสนา ความเชื่อ เช่น จากศาสนา
อิสลาม ศาสนาพุทธ ฯลฯ ซึ่งโดยทั่วไปที่พบเห็นลวดลายผ้าบาติกส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ลักษณะ คือ 
 2.1 ลายเรขาคณิต เป็นลักษณะลวดลายที่นำลักษณะของเส้น คือ เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคด 
ตลอดจนรูปทรงเรขาคณิต มาจัดองค์ประกอบให้ซ้ำกัน (Repetition) หรือเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะ 
(Rhythmic)  
 2.2 ลวดลายที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดัดแปลงมาจากส่วนต่าง ๆ ของพรรณ
พฤกษา เช่น ดอก ใบ กิ่ง ก้าน ลวดลายชนิดนี้ มักจัดองค์ประกอบให้ดูนุ่มนวลอ่อนหวาน ลักษณะของลาย
มีการลื่นไหลและต่อเนื่องกันเป็นจังหวะ  
 2.3 ลายไทยและลายเครือเถา เป็นลักษณะลวดลายตามลักษณะของศิลปะประจำชาติ 
เช่น ลายกนก ลายเครือเถา ลายดอกพุดตาน  
 2.4 ลายประเภทภาพสัตว์ โดยทั่วไปนิยมภาพนกมากกว่าภาพอื่น ๆ เนื่องจากภาพนกมี
รูปร่างสวยงามและมีสีสันดึงดูดความสนใจมากกว่าภาพสัตว์ชนิดอื่น (นันทา โรจนอุดมศาสตร์, 2536) 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เพ่ือพัฒนาแม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
ผ้าบาติก โดยทดลองสร้างแม่พิมพ์กระดาษเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก  
 2. ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย 
 2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ผ้าบาติก โดยเฉพาะการใช้แม่พิมพ์ในการสร้างลวดลายผ้าบาติก 
 2.2 สร้างแม่พิมพ์ผ้าบาติก ด้วยกระดาษที่มีความหนา 200 แกรม 310 แกรม และ 400 
แกรม 
 2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถดัดเป็นเส้นตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้เพ่ือ
เลือกความหนาของกระดาษที่เหมาะสมนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์ผ้าบาติก 
 2.4 ทดลองใช้แม่พิมพ์ที่สร้างขึ้น โดยการจุ่มลงในน้ำเทียนร้อนและพิมพ์ลงบนผ้าที่เตรียม
ไว้ เพื่อดูลักษณะและขนาดของเส้นเทียนที่ได้ 
 2.5 ออกแบบ จัดวางลวดลาย และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากแม่พิมพ์กระดาษ  
ที่ได้ทดลองจากงานวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

1. การใช้แม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 

โดยเฉพาะการใช้แม่พิมพ์ในการสร้างลวดลาย พบว่ามีการสร้างสรรค์แม่พิมพ์ด้วยวัสดุและลักษณะของ
ลวดลายที่พบแตกต่างกันไปตามวัสดุ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 วัสดุและลวดลายแม่พิมพ์ผ้าบาติก 

ลำดับที ่
แม่พิมพ์ 
ผ้าบาติก 

ลักษณะลวดลาย ข้อดี/ข้อเสีย แหล่งที่พบ(อ้างอิง) 

1. แม่พิมพ์โลหะ - พรรณพฤกษา 
- เรขาคณิต 
- สัตว ์
- เร่ืองราว 
- ดอกไม้และ
เรขาคณิต 
- ตัวอักษรและ
สัญลักษณ ์
 

- มีราคาสูง 
- ลวดลายมีความละเอียด 
ประณีต 

3 จังหวัดชายแดนใต้ 
อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย (Kamtorn 
Kerdthip Namfon 
Laisatruklai & 
Jirawat 
Vongphantuset, 
2015) 
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ลำดับที ่
แม่พิมพ์ 
ผ้าบาติก 

ลักษณะลวดลาย ข้อดี/ข้อเสีย แหล่งที่พบ(อ้างอิง) 

2. แม่พิมพ์โลหะ - ลายเส้นและ
เรขาคณิต 

จังหวัดน่าน (มารีญา 
วรวงค์, 2563) 

3. แม่พิมพ์โลหะ - พรรณพฤกษา 
- ดอกไม้ 

อุทยานผา้ปาเต๊ะ 
ชุมชนบาโงเปาะเล็ง 
นราธิวาส (ศูนย์
ประชาสัมพนัธ์กอง
อำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 
ส่วนหนา้, 2562) 

4. แม่พิมพ์ไม้ - รูปร่างอิสระ 
- เรขาคณิต 
- สัตว์ 
- ดอกไม้ 

- มีราคาไม่สงูมากนัก 
- ลวดลายมีความละเอียด 
ประณีตน้อยกว่าแม่พ ิมพ์
โลหะ 

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อม
สีธรรมชาติบ้านนางาม 
จังหวัดอุดรธานี (อายุ
น้อยร้อยล้าน, 2562) 

5.  แม่พิมพ์ไม้ - พรรณพฤกษา 
- ดอกไม้ 

กลุ่มรายาบาติก 
จังหวัดปัตตานี (สภา
วัฒนธรรมปัตตานี, 
2565) 

6. แม ่พ ิ มพ ์ โ ลหะ
ผสมกับไม้ 

ลวดลายที่ดัดแปลง
จากธรรมชาติ เช่น 
ดอกไม้ ฯลฯ 

- มีราคาไม่สงูมากนัก 
- สามารถปรบัเปลี่ยน
ลวดลายได ้
- คิดค้นขึ้นจากการวิจัย 
วิธีการผลิตยังไม่มีการใช้
อย่างแพร่หลาย 

ประเทศไทย 
Silpakorn University 
(Kamtorn Kerdthip 
Namfon Laisatruklai 
& Jirawat 
Vongphantuset, 
2015) 

7. แม่พิมพ์กระดาษ - เรขาคณิต 
- ลวดลายที่
ดัดแปลงจาก
ธรรมชาติ เช่น 
ผลไม้ ดอกไม้ ฯลฯ 

- มีราคาถูก 
- สามารถผลิตได้ง่าย 
- สร้างลวดลายได้
หลากหลาย 
- วัสดุไม่คงทนถาวร 

The Cave 
Workshop Studio 
(กองทุนบาํเหน็จ
บํานาญข้าราชการ, 
2562) 

8. แม่พิมพ์กระดาษ - ลายเส้นอิสระ 
โดยใช้การม้วน

ประเทศอินโดนีเซีย
Universitas Sebelas 
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ลำดับที ่
แม่พิมพ์ 
ผ้าบาติก 

ลักษณะลวดลาย ข้อดี/ข้อเสีย แหล่งที่พบ(อ้างอิง) 

กระดาษ 
- ลวดลายที่
ดัดแปลงจาก
ธรรมชาติ เช่น 
ดอกไม้ ฯลฯ  

Maret.  
(S R Hidayat, T B 
Affanti, A I Josef 
and D Nurcahyanti, 
2021) 

9. แม่พิมพ์พลาสติก 
ABS จาก
เทคโนโลยี 3D 
Print 

- สามารถ
สร้างสรรค์ลวดลาย
ที่หลากหลายตาม
แนวความคิด  

- สร้างลวดลายได้
หลากหลายในเวลารวดเร็ว 
- ผู้ใช้ต้องมีความรู้ด้าน
เทคโนโลย ี
- วัสดุทนความร้อนไดน้้อย 
แม่พิมพ์หลอมละลาย 

จังหวัดสงขลา ประเทศ
ไทยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย (วรสุดา ขวัญ
สุวรรณ และ อภิฤดี 
อนันตพันธ์, 2563) 

10. แม่พิมพ์ไม้/โลหะ 
จากเทคโนโลยี 
CNC 

- สามารถ
สร้างสรรค์ลวดลาย
ที่หลากหลายตาม
แนวความคิด 

- สร้างลวดลายได้
หลากหลายในเวลารวดเร็ว 
- ผู้ใช้ต้องมีความรู้ด้าน
เทคโนโลย ี
- เครื่อง CNC ที่ใช้ผลิตมี
ราคาค่อนข้างสงู 
- วัสดุมีความคงทนแข็งแรง
กว่าพลาสติก ABS จากการ
พิมพ์จาก 3D Print  

สถาบนัวิจัย 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.) (สถาบันวิจยั 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย, 2561) 

 
ที่มา: ผู้วิจัยและคณะ (2565) 

จากตารางที่ 1 พบว่า แม่พิมพ์ผ้าบาติกสามารถทำขึ้นได้จากวัสดุที่หลากหลาย โดยวัสดุที่ได้รับ
ความนิยมคือ วัสดุประเภทโลหะและไม้ ซึ่งเป็นวัสดุแบบดั้งเดิมในการทำแม่พิมพ์ผ้าบาติก นอกจากนี้ก็ได้มี
การประยุกต์ใช้วัสดุอื่น ๆ ที่สามารถทนความร้อนได้ (เพราะต้องจุ่มแม่พิมพ์ลงในน้ำเทียนที่ มีอุณหภูมสิูง) 
เช่น กระดาษ เป็นต้น และในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ เทคโนโลยี 3D Print, CNC ที่เข้ามาช่วย
ให้กระบวนการผลิตแม่พิมพ์บาติกสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น  

แต่หากพิจารณาถึงข้อจำกัดของวัสดุในด้านราคาและกระบวนการผลิตแล้วจะพบว่า แม่พิมพ์จาก
กระดาษ เป็นแม่พิมพ์ที่มีราคาถูกที่สุด สามารถสร้างสรรค์ลวดลายได้หลากหลาย วัสดุสามารถจัดหาและ
ผลิตได้ง่าย ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน แม้ว่าแม่พิมพ์จากกระดาษจะไม่คงทนถาวรเท่ากับแม่พิมพ์ชนิด
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อื่นแต่หากเลือกใช้กระดาษที่มีความหนาที่เพียงพอ แม่พิมพ์กระดาษก็สามารถใช้พิมพ์เทียนได้  จากงาน 
วิจัยของ S R Hidayat, T B Affanti, A I Josef and D Nurcahyanti (2021) ยังพบว่า แม่พิมพ์กระดาษ
สามารถสร้างงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และยังคงสภาพดีสามารถผลิตผ้าบาติกเป็นจำนวนมากได้ และมี
ราคาที่ถูกว่ามากเมื่อเทียบกับแม่พิมพ์จากโลหะทองแดง นอกจากนี้การใช้แม่พิมพ์จากกระดาษก็สามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าได้  

2. การทดลองสร้างแม่พิมพ์ผ้าบาติกด้วยวัสดุกระดาษ  
จากการศึกษาการใช้แม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ทั้งในด้านวัสดุ รูปแบบลวดลาย

และข้อดีข้อเสีย ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กระดาษเป็นวัสดุในการสร้างแม่พิมพ์ผ้าบาติก โดยผู้วิจัยได้ทำการทดลอง
ใช้กระดาษที่มีความหนาที่แตกต่างกันมาทดลองสร้างแม่พิมพ์ผ้าบาติก ในขณะเดียวกันก็ได้ออกแบบ
ลวดลายไปพร้อมกัน  

2.1 ออกแบบลวดลายก่อนสร้างแม่พิมพ์ผ้าบาติกจากกระดาษ ผู้วิจัยออกแบบลวดลาย
โดยใช้แรงบันดาลใจมาจากลายไทย คือ ลายประจำยาม เนื่องจากเป็นลายไทยพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนสามารถ 
จัดวางเป็นกลุ่มแบบไม่ต่อเนื่องได้ ออกแบบตัดทอนลวดลายให้ใช้เส้นโค้งหรือเส้นตรงที่สามารถดัด ม้วน 
ด้วยกระดาษได้ ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพร่างลวดลายแม่พิมพ์ผ้าบาติกจากกระดาษ 
 

จากภาพที่ 2 ผู้วิจัยได้นำแบบร่างมาวิเคราะห์และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญถึงความเป็นไป
ได้ในกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ผ้าบาติกจากกระดาษ จึงได้เลือกลวดลายแบบที่ 3 มาเป็นลายสำหรับ
ทดลองทำแม่พิมพ์ 

2.2 สร้างแม่พิมพ์ผ้าบาติกด้วยวัสดุกระดาษ ผู้วิจัยทดลองสร้างแม่พิมพ์จากกระดาษ 
โดยนำกระดาษท่ีมีความหนาแตกต่างกัน 3 ขนาด ได้แก่ กระดาษ 200 แกรม 310 แกรม และ 400 แกรม 
มาทำการดัดและติดลงบนแป้นกระดาษตามที่ได้ออกแบบไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 การสร้างแม่พิมพ์กระดาษท่ีมีความหนา 200 แกรม 310 แกรม และ 400 แกรม 
 

ความหนา
ของกระดาษ 

การดัดกระดาษตามเส้นลวดลาย การวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

200 แกรม 

 

- กระดาษมีความอ่อนตัว สามารถ
ดัดลวดลาย เส้นคดโค้ง วงกลมได้  
- การต่อเส้นกระดาษมีความ
แนบเนียน เห็นร่องรอยการต่อ
เล็กน้อย 

310 แกรม 

 

- กระดาษมีความอ่อนตัว สามารถ
ดัดลายเส้นวงกลมขนาดใหญ่ได้ 
พบปัญหาไม่เรียบเนียนของเส้น
กระดาษในลายเส้นวงกลมขนาด
เล็กและเส้นคดโค้ง  
- การต่อเส้นกระดาษเห็นร่องรอย
กระดาษมีการคืนตัวเป็นเส้นตรง 

400 แกรม 

 

- กระดาษมีความอ่อนตัวน้อยที่สุด 
ยังสามารถดัดเป็นลายเส้นได้แต่ไม่
เรียบเนียน  
- การต่อเส้นกระดาษเห็นร่องรอย
ของกระดาษมาก มีการคืนตัวเป็น
เส้นตรง 

 

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่ากระดาษที่มีความหนา 200 แกรม สามารถดัดลวดลาย เส้นคด
โค้ง วงกลมได้ดี การต่อกระดาษมีความเรียบเนียน กระดาษไม่คืนตัวง่าย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเส้นลวดลาย
ของกระดาษ 310 แกรมและ 400 แกรม เห็นได้ชัดว่ากระดาษ 200 แกรม สามารถสร้างเส้นลวดลาย
ตามที่ได้ออกแบบไว้สมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกกระดาษความหนา 200 แกรม มาใช้ในการทำ
แม่พิมพ์ในครั้งนี้ จากนั้นทดลองพิมพ์น้ำเทียนลงบนผ้ามัสลินเพื่อดูลักษณะของเส้นและลวดลายที่ได้ 
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ภาพที่ 3 ทดลองพิมพ์น้ำเทียนลงบนผ้ามัสลิน 

 

      
ภาพที่ 4 แม่พิมพ์กระดาษ 

จากภาพที่ 3 แสดงถึงแม่พิมพ์กระดาษ 200 แกรมที่สามารถสร้างลายเส้นน้ำเทียนเพ่ือ
ลงสีผ้าบาติกได้ และภาพที่ 4 แสดงถึงแม่พิมพ์กระดาษที่มีการแยกเป็นส่วน ๆ ของลวดลายประจำ 
ยามเพ่ือให้สามารถจัดวางรูปแบบได้หลากหลาย 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากแม่พิมพ์กระดาษ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากขั้นตอนการออกแบบลวดลายและการทดลองสร้างแม่พิมพ์ผ้าบาติก

ด้วยวัสดุกระดาษ ผู้วิจัยได้นำสิ่งที่ได้จากการค้นพบมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก โดยออกแบบ
จัดวางลวดลาย ใช้แม่พิมพ์กระดาษท่ีพัฒนาขึ้นพิมพ์น้ำเทียนลงบนผ้ามัสลิน และลงสีบาติก เพ่ือสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์หมอนบาติก 1 ชุด ประกอบด้วยหมอน ทั้งหมด 3 ชิ้น ดังแสดงในภาพที่ 5 - 8 

  
 

ภาพที่ 5 การออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์หมอน 
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ภาพที่ 6 การพิมพ์เทียนโดยใช้แม่พิมพ์กระดาษ 

 
ภาพที่ 7 การลงสีบาติก 

 
ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

แม่พิมพ์บาติกจากกระดาษ เป็นแม่พิมพ์ที่มีราคาถูก สามารถสร้างสรรค์ลวดลายได้หลากหลาย 
อีกทั้งวัสดุสามารถจัดหาและผลิตได้ง่าย แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี 3D Print, CNC จะเข้ามาช่วยให้
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์บาติกสามารถผลิตตามแบบที่ต้องการได้ง่ายมากขึ้นและผลิตได้เป็นจำนวนมาก  
(อรุณี ชัยสวัสดิ์ และอรุณรัตน์ แสนสิ่ง , 2561) แต่ก็จะต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน ซึ่งแม่พิมพ์จากกระดาษสามารถผลิตได้ง่ายกว่าไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี แม่พิมพ์กระดาษทำให้ได้
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แม่พิมพ์บาติกที่มีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับแม่พิมพ์บาติกจากโลหะหรือไม้  นอกจากนี้กระดาษยังเปน็วัสดุ 
ที่เป็นแผ่นสามารถตัด ดัด พับ ม้วนได้ซึ่งคล้ายกับแผ่นโลหะ โดยกระบวนการผลิตแม่พิมพ์กระดาษใช้
วิธีการในลักษณะเดียวกันกับแม่พิมพ์โลหะที่ต้องเลือกขนาดความหนาที่เหมาะสม จากนั้นตัดเป็นแผ่นแล้ว
ดัด ม้วน ฯลฯ เพื่อสร้างลวดลายตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ S R Hidayat, T B Affanti, 
A I Josef and D Nurcahyanti (2021) ที่กล่าวว่าการสร้างแม่พิมพ์กระดาษต้องเลือกกระดาษที่มีความ
หนาเท่ากันกับแผ่นทองแดง นอกจากนี้กระดาษสามารถตัดและจัดเรียงลวดลายในลักษณะที่คล้ายกับ
โลหะได้ ในส่วนของการออกแบบแม่พิมพ์ผู ้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการแยกแม่พิมพ์ออกเป็นส่วน ๆ นั้น
สามารถสร้างสรรค์ จัดวางรูปแบบได้หลากหลายมากกว่าการทำแม่พิมพ์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานว ิจ ัยของ Kamtorn Kerdthip Namfon Laisatruklai & Jirawat Vongphantuset (2015) ท ี ่ ได้
ออกแบบแม่พิมพ์บาติกแบบโมดูลล่า เนื่องจากพบปัญหาแม่พิมพ์บาติกแบบโลหะที่มีราคาแพงจึงมีแนวคิด
ในการออกแบบแม่พิมพ์แบบโมดูลล่าที่สามารถปรับรูปแบบของลวดลายได้ ทำให้สร้างลายบาติกใหม่ ๆ 
ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องซื้อแม่พิมพ์บาติกใหม่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาในครั้งต่อไปควรทดลองใช้วัสดุกระดาษประเภทอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น กระดาษกล่องลูกฟูก 
กระดาษชานอ้อย เป็นต้น และทดลองสร้างสรรค์ลวดลายในลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เห็นศักยภาพ
ของกระดาษ รวมถึงรูปแบบของลวดลายอื่น ๆ ที่สามารถทำแม่พิมพ์ผ้าบาติกจากวัสดุกระดาษได้  ซึ่งจะ
สามารถนำสิ่งที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการออกแบบอื่น ๆ หรือใช้งานสำหรับการผลิตผ้าบาติก  
ในเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าแม่พิมพ์บาติกในราคาสูง 
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